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Введение

Опытно-промышленная обогатительная установка Горного

института КНЦ РАН создана в 1975 г. Ее проект был разрабо-

тан канд. техн. наук А. И. Андреевой, которая руководила работой

установки в первые годы. Цель создания опытно-промышленной

обогатительной установки – оценка обогатимости минерального

сырья в непрерывных условиях. Первые работы на установке

были связаны с обогащением апатит-нефелиновых руд текущей 

добычи и перспективных мес то рожде ний Хибинского массива.

Так, на установке были разработаны и испытаны технологии ком-

плексного обогащения апатит-нефелиновых руд в условиях водо-

оборота, что способствовало переводу на режим оборотного водо-

снабжения обогатительных фабрик ПО «Апатит».

Состав опытно-промышленной установки за прошедшие годы

значительно изменился. В него входят: закрытый рудный склад; 

технологические участки дробления, измельчения, флотацион-

ного, гравитационного, магнитного, электрического и радиоме-

трического обогащения; приготовления реагентов; пробоподго-

товки. Гравитационные аппараты включают винтовые сепараторы

и шлюзы, концентрационные столы и центробежный концентратор.

Имеются сепараторы для работы в слабом и высокоинтенсивном

магнитных полях. Это позволило значительно расширить ассорти-

мент обогащаемого минерального сырья.

В настоящее время опытно-промышленная установка явля-

ется одной из важнейших составляющих экспериментальной базы

института.

Установка обеспечивает апробацию разрабатываемых

в Институте обогатительных технологий, а также проведение

испытаний технологий и наработку опытных партий концентра-

тов из сырья мес то рожде ний Мурманской области и других реги-

онов России совместно с ведущими отечественными научно-

исследовательскими и специализированными организациями

(ООО «Институт Гипроникель», ЗАО «Механобр инжиниринг», АО

«Пана», АО «Кольская ГМК», АО «Апатит», МХК «ЕвроХим», АО

«Ковдорский ГОК», АО «Полиметалл» и др.).

За последние годы исследователями Горного института при

опытно-промышленных испытаниях технологий обогащения при-

родного и техногенного минерального сырья получены следующие

важные результаты:

• испытана технология флотационного обогащения комплекс-

ных малосульфидных благороднометалльных руд Федорово-

Панского интрузивного комплекса;

• установлена эффективность обогащения хромитовых руд

мес то рожде ний Сопчеозерское (Кольский п-ов) и Рай-Из (Урал)

по гравитационной технологии;

• подтверждена возможность получения апатитового и нефе-

линового концентратов из апатит-нефелиновых руд текущей 

добычи мес то рожде ния Олений Ручей;

• оценена обогатимость апатит-магнетитовых руд глубоких

горизонтов Ковдорского мес то рожде ния и отходов обогащения,
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Приведены результаты опытно-промышленных испытаний раз-

работанных технологий обогащения малосульфидных благородно-

металльных руд трех мес то рожде ний Федорово-Панского интру-

зива и Мончегорского плутона Кольского полуострова, а также

золотосодержащих руд мес то рожде ний Восточной Сибири, выпол-

ненных сотрудниками Горного института КНЦ РАН совместно со спе-

циалистами ООО «Институт Гипроникель». Получены благородноме-

талльные и золотосульфидный концентраты, пригодные для даль-

нейшей переработки.
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складированных во втором поле хвостохранилища АО «Ковдор-

ский ГОК»;

• апробирована гравитационно-магнитоэлектрическая тех-

нологическая схема обогащения гранатовых песков участка Явр

(Кольский п-ов) с наработкой партий гранатовых концентратов 

для испытаний гидроабразивной резки.

Проведены совместные опытно-промышленные испытания:

• обогатимости золотосульфидных руд мес то рожде ний 

Попутнинское (Красноярский край) и Майское (Чукотский АО);

• обогатимости малосульфидных благороднометалльных руд 

мес то рожде ния Мончегорского плутона Кольского п-ва;

• обогатимости медно-никелевых руд Кингашского рудного 

узла (Красноярский край), мес то рожде ния Кун-Манье (Амурская 

обл.), мес то рожде ний Печенгского рудного поля (Кольский п-ов) 

по флотационной технологии;

• магнитофлотационной технологии обогащения золотосо-

держащих железомедных руд трех мес то рожде ний Быстринского 

рудного поля (Забайкалье);

• обогатимости свинцово-цинковых руд Павловского мес то-

рожде ния (Новая Земля);

• обогащения магнетит-ильменитовых руд мес то рожде ния 

Большой Сейим (Амурская обл.) по магнитно-гравитационно-

флотационной технологической схеме;

• обогатимости сидеритовых руд Бакальского мес то рожде-

ния различными физическими методами с оценкой их технико-

экономической эффективности;

• технологии обогащения титаноциркониевых песков россып-

ных мес то рожде ний Центральное (Тамбовская обл.) и Бешпагир 

(Ставропольский край).

В настоящей статье представлены результаты испытаний тех-

нологий обогащения малосульфидных благороднометалльных руд 

и золотосульфидных руд мес то рожде ния Попутнинское.

Методика проведения испытаний

Федорово-Панский расслоенный интрузивный комплекс

и Мончегорский плутон являются важнейшими рудными узлами 

Кольской платинометалльной провинции, причем мес то рожде ния

Федорово-Панского интрузива относятся к крупным и уникаль-

ным мес то рожде ниям металлов платиновой группы (МПГ). Пла-

тинометалльное оруденение интрузивов повсеместно простран-

ственно и генетически связано с сульфидной медно-никелевой 

минерализацией. Основными формами концентрации платиновых

металлов в рудах мес то рожде ний этих интрузивов, как и на боль-

шинстве крупных малосульфидных мес то рожде ний мира, явля-

ются их собственные минералы и твердые растворы палладия 

в пентландите, в котором сосредоточено до 50 % валового пал-

ладия. Основным методом обогащения малосульфидных платино-

металльных руд в России на обогатительных фабриках ПАО «ГМК 

Норильский никель», а также на зарубежных фабриках является 

флотация с получением коллективных сульфидных благородно-

металльных концентратов [1–13].

Исследования на обогатимость малосульфидных платиноме-

талльных руд Федорово-Панского интрузива выполнены сотруд-

никами Горного института на опытно-промышленной установке 

(рис. 1) с использованием материала трех представительных тех-

нологических проб.

По данным минералого-технологических исследований, руда

первой технологической пробы № ФТ-07 мес то рожде ния Федо-

рова Тундра на 96 % состоит из трех главных минералов: плагио-

клаза (45 %), пироксенов (37 %) и амфиболов (14 %). Содер-

жание основных сульфидов – пирротина, халькопирита, пентлан-

дита, слагающих до 95 % рудной минерализации, составляет

1,2 % при их соотношении в материале пробы 5:3:2.

Наиболее распространенными минералами платиновых

металлов в рудах всех трех проб являются висмутотеллуриды

и сульфиды палладия и платины. Золото присутствует в виде

золотосеребряных сплавов с высокими вариациями элементов.

Содержание полезных компонентов в исходной руде пробы

№ ФТ-07 составило: Pt – 0,26 г/т; Pd – 1,24 г/т; Au – 0,09 г/т;

МПГ+Au – 1,59 г/т; Ni – 0,102 %; Cu – 0,12 %.

Руда технологической пробы № ФТ-08 с другого участка мес-

то рожде ния Федорова Тундра на 95 % состоит из тех же глав-

ных минералов, но в других соотношениях: плагиоклаза (35 %),

пироксенов (30 %) и амфиболов (30 %). В руде присутствует

большое количество вторичных минералов, прежде всего хло-

рита. Содержание главных рудных минералов – пирротина, халь-

копирита, пентландита составляет 1,2 % при их соотношении

в материале пробы 5:2,5:2,5.

Содержание полезных компонентов в исходной руде соста-

вило: Pt – 0,14 г/т; Pd – 0,66 г/т; Au – 0,06 г/т; МПГ+Au –

0,85 г/т; Ni – 0,106 %; Cu – 0,095 %.

Главными нерудными минералами технологической пробы

№ МП-2 Панского интрузива являются плагиоклаз, составляю-

щий 55 % объема пород, и пироксены.

Содержание в руде главных рудообразующих сульфидных

минералов – пирротина, халькопирита, пентландита, слагающих

в среднем около 95 % рудной минерализации, находится в пре-

делах 1,3–1,4 % при их соотношении 5:3:2.

Содержание ценных компонентов в исходной руде составило:

Pt – 0,44 г/т; Pd – 2,94 г/т; Au – 0,16 г/т; МПГ+Au – 3,54 г/т;

Ni – 0, 116 %, Cu – 0, 145 %.

Рис. 1. Общий вид опытно-промышленной обогатительной 

установки
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Цикл рудоподготовки материала технологических проб вклю-

чал: дробление руды, измельчение в шаровой мельнице, клас-

сификацию измельченного продукта на грохоте и в гидроциклоне 

с возвратом надрешетного продукта грохота и песков гидроци-

клона в мельницу.

Флотационная схема обогащения малосульфидных платино-

металльных руд Федорово-Панского интрузива в полупромыш-

ленных условиях включала основную флотацию, четыре-шесть

перечисток концентрата основной флотации, контрольную опе-

рацию флотации камерного продукта основной флотации. Вве-

дение шестой перечистной операции связано с оценкой возмож-

ности повышения качества флотационного концентрата при обо-

гащении труднообогатимых руд сложного минерального состава

пробы № ФТ-08.

Крупность питания флотации составляла 90 % класса

–0,071 мм. Флотацию осуществляли в машинах механического

типа 59А ФЛ, 60А ФЛ, 94Б ФЛ с камерами объемом 30, 12, 3 л

соответственно.

Испытания проводили с усовершенствованным реагент-

ным режимом сульфидной флотации, отличающимся от тради-

ционно применяемых для флотации сульфидов реагентов тем,

что, помимо бутилового ксантогената калия, натриево-бутилового

аэрофлота, медного купороса и карбоксиметилцеллюлозы, в про-

цессе флотации подавали вспениватель-модификатор марки

DSF004 компании Orica Mining Chemicals.

Опытно-промышленные испытания обогатимости малосуль-

фидных платинометалльных руд мес то рожде ния Мончегорского 

плутона выполнены совместно сотрудниками Горного института

и ООО «Институт Гипроникель» на той же установке.

Силикатную часть технологической пробы составляют сле-

дующие основные минералы: амфиболы, альбит, кварц, слюды,

хлорит, минералы группы цоизита-эпидота. Особенность руды

проявляется в отсутствии пироксенов, которые практически пол-

ностью замещены амфиболами.

Главные сульфидные минералы представлены халькопири-

том, пентландитом, пирротином, борнитом, миллеритом. В отли-

чие от малосульфидных руд Федорово-Панского интрузива, здесь 

сульфидная часть преимущественно (на 50 %) представлена

халькопиритом.

Из платиновых минералов в руде пробы наиболее распростра-

нены арсениды палладия, платины и висмутотеллуриды палла-

дия; золото представлено Au-Ag-сплавами.

Содержание ценных компонентов в исходной руде техноло-

гической пробы составило: Pt – 0,39 г/т; Pd – 3,14 г/т; Au –

0,18 г/т; МПГ+Au – 3,71 г/т; Ni – 0, 24 %; Cu – 0, 35 %.

Технологическая схема обогащения руды включала: измель-

чение дробленой руды в шаровой мельнице, работающей в зам-

кнутом цикле с грохотом и гидроциклоном; основную сульфид-

ную флотацию; две перечистки концентрата основной флотации

и три операции контрольной флотации камерного продукта основ-

ной флотации с выделением концентрата 1 и основных отваль-

ных хвостов; доизмельчение промпродуктов до крупности 90 %

класса –40 мкм; последующую их флотацию в отдельном цикле

с двумя контрольными перечистками и дофлотацией камерного

продукта I контрольной перечистки с получением концентрата 2

и дополнительных отвальных хвостов.

Испытания проводили с использованием следующих реа-

гентов: бутилового ксантогената калия, натриево-бутилового

аэрофлот,а медного купороса, карбоксиметилцеллюлозы, каль-

цинированной соды, вспенивателя марки DSF004.

Оптимальная крупность питания основной флотации соста-

вила 91,5 % класса –0,071 мм. Флотацию выполняли в маши-

нах механического типа 59А ФЛ, 60А ФЛ, 94Б ФЛ с камерами

объемом 30, 12, 3 л соответственно.

Рудоносная минерализованная зона Попутнинского золо-

торудного мес то рожде ния (Южно-Енисейский район Краснояр-

ского края), в которой заключены все известные рудные тела,

имеет вид крутопадающей залежи с изгибами, пережимами,

раздувами и расщеплениями. Наиболее значимыми индика-

торами оруденения являются карбонат-кварцевые жильно-

прожилковые и сульфидные прожилково-вкрапленные зоны

минерализации [14].

Опытно-промышленные испытания флотационной обогати-

мости золотосодержащих руд Попутнинского мес то рожде ния

выполнены совместно сотрудниками Горного института и ООО

«Институт Гипроникель» на материале технологической пробы,

характеризующей усредненный состав руд мес то рожде ния.

Основными нерудными минералами являются кварц, слюды,

карбонаты, основными сульфидными минералами – пирит и арсе-

нопирит.

Золото представлено самородной формой, причем проба

золота в золотосеребряных сплавах высокая. Наиболее часто

золото микроскопических и ультрамикроскопических размеров

образует сростки с пиритом и арсенопиритом, реже – с квар-

цем.

Среднее значение содержания компонентов в исходной руде 

технологической пробы составило: Au – 4,5 г/т; Ag – 0,2 г/т;

Feобщ – 7,7 %; Sобщ – 3,5 %; As – 0,33 %.

Технологическая схема обогащения включала: измельче-

ние дробленой руды в шаровой мельнице, работающей в зам-

кнутом цикле с высокочастотным виброгрохотом с сеткой ячей-

кой 0,2 мм; основную флотацию сульфидов и золота; контроль-

ную операцию флотации с выделением флотационного концен-

трата и хвостов; классификацию флотационных хвостов в гидро-

циклоне, пески которого поступали в центробежный концентратор,

а слив гидроциклона и хвосты концентратора являлись отваль-

ными хвостами; вывод объединенного золотосульфидного кон-

центрата, состоящего из флотационного и гравитационного кон-

центратов.

Крупность питания флотации составляла 72–74 % класса

–0,071 мм. Флотацию проводили в машинах механического типа 

59А ФЛ, 60А ФЛ с камерами объемом 30, 12 л соответственно;

гравитационное разделение – в центробежном концентраторе

с периодической разгрузкой Falcon SB40.

Для флотации использовали следующие реагенты: медный

купорос, бутиловый ксантогенат калия, DSP017 – смесь дитио-

фосфатов и тионокарбаматов компании Orica, сосновое масло

Terpin 85, карбоксиметилцеллюлозу.
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Результаты испытаний и их обсуждение

Технологические показатели, полученные при обогащении на 

опытно-промышленной установке малосульфидных платиноме-

талльных руд Федорово-Панского интрузива при оптимизации 

крупности питания флотации, представлены в табл. 1.

Обогащаемые руды резко различались по соотношению бла-

городных и цветных металлов η = [(Pt + Pd + Au), г/т]/[(Ni + 

+ Cu), %] при близких значениях содержания цветных метал-

лов, особенно никеля: η = 4,7 в руде пробы № ФТ-08; η = 7,1 

в руде пробы № ФТ-07; η = 12,5 в руде пробы № МП-2. В суль-

фидных благороднометалльных концентратах эти различия сохра-

нились, но значения соотношения повысились: η = 5,5 (проба 

№ ФТ-08), η = 8,5 (№ ФТ-07), η = 13,4 (№ МП-2), что свиде-

тельствует о более высокой концентрации благородных металлов 

по отношению к цветным.

В результате введения двух дополнительных перечисток кон-

центрата основной флотации из труднообогатимых бедных руд 

пробы № ФТ-08 получен концентрат, близкий по содержанию цвет-

ных металлов к концентрату из более благоприятной руды пробы 

№ ФТ-07 (рис. 2), но в связи с низким соотношением благород-

ных и цветных металлов в руде – в целом более низкого качества.

Несмотря на эти различия, извлечение благородных метал-

лов из всех руд близко – 80,2–82,5 %. Следует отметить, что 

поскольку доля палладия в суммарном количестве благородных 

металлов в руде составляет около 80 %, характеристики бла-

городнометалльного концентрата большей частью определяются

именно этим элементом.

Высокие потери никеля с хвостами при обогащении руд мес-

то рожде ния Федорова Тундра, представленных пробами № ФТ-07 

и ФТ-08, в значительной степени обусловлены его вхождением 

не только в сульфидные минералы, но и изоморфно – в структуру 

силикатных минералов, в основном оливина.

При обогащении на опытно-промышленной установке мало-

сульфидных платинометалльных руд мес то рожде ния Монче-

горского плутона при оптимизации крупности питания основ-

ной флотации до 91,5–92 % класса –71 мкм, промпродуктовой 

флотации ~90 % класса –40 мкм получен общий сульфидный 

благороднометалльный концентрат, содержащий 125,3 г/т сум-

марного количества благородных металлов при извлечении 88 % 

(табл. 2). При близких значениях содержания цветных металлов 

в концентрате из руды пробы № МП-2 данный концентрат значи-

тельно беднее по благородным металлам в связи с низким соот-

ношением благородных и цветных металлов в руде – 6,3 против 

12,5.

Результаты опытно-промышленных испытаний использованы 

в отчетах при подсчете запасов двух мес то рожде ний Федорово-

Панского интрузива и одного мес то рожде ния Мончегорского плу-

тона. По результатам опытных плавок, проведенных на одном из 

металлургических предприятий Кольского п-ва, установлена воз-

можность их высокоэффективной металлургической переработки.

Позднее с учетом опубликованных работ [15–19] выпол-

нены укрупненные сравнительные лабораторные исследования

по совершенствованию разработанной флотационной технологии

обогащения малосульфидных руд. По результатам исследований

установлено, что оптимальные условия флотационного обогаще-

ния тонкодисперсных малосульфидных платинометалльных руд 

Рис. 2. Благороднометалльный сульфидный концентрат 

из малосульфидных руд мес то рожде ния Федорова Тундра

Таблица 1. Технологические показатели обогащения малосульфидных руд Федорово-Панского интрузива

Продукты Выход, %

Содержание компонентов
Извлечение, %

Примечаниег/т %

Pt Pd Au МПГ+Au Ni Cu Pt Pd Au МПГ+Au Ni Cu

Руда пробы № ФТ-07

Концентрат 0,97 21,90 106,70 7,04 135,60 5,40 10,63 81,10 83,27 77,50 82,59 52,43 83,22

4 перечисткиХвосты 99,03 0,05 0,21 0,02 0,28 0,048 0,021 18,90 16,73 22,50 17,41 47,57 16,78

Исходная руда 100 0,26 1,24 0,09 1,59 0,10 0,124 100 100 100 100 100 100

Руда пробы № ФТ-08

Концентрат 1,10 10,50 51,90 3,56 65,96 5,00 7,01 80,11 82,79 69,96 81,55 55,27 83,86

6 перечистокХвосты 98,90 0,05 0,12 0,02 0,19 0,045 0,015 19,89 17,21 30,04 18,45 44,73 16,14

Исходная руда 100 0,14 0,69 0,06 0,89 0,10 0,09 100 100 100 100 100 100

Руда пробы № МП-2

Концентрат 0,97 32,80 231,00 9,98 273,78 7,14 13,35 85,88 80,06 68,94 80,24 65,41 83,19

4 перечисткиХвосты 99,03 0,06 0,64 0,05 0,75 0,042 0,030 14,12 19,94 31,06 19,76 34,59 16,81

Исходная руда 100 0,42 3,17 0,16 3,75 0,12 0,18 100 100 100 100 100 100
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Кольского п-ва, заключающиеся в тонком измельчении питания

до 91–93 % класса –71 мкм, выборе продолжительности флота-

ции, обеспечивающей максимальную ее эффективность, и смеси

сульфгидрильных собирателей, селективной по отношению к бла-

городным металлам, способствуют повышению извлечения сум-

марного количества благородных металлов на 1,8–7,8 % [20].

В мировой практике при обогащении благороднометалльных

руд для повышения извлечения благородных металлов, помимо

флотационного, реализуют гравитационное выделение концентра-

тов ценных металлов, причем при разделении тонкодисперсных

продуктов наиболее широко используют различные центробеж-

ные аппараты [10, 11, 21, 22].

В связи с наличием в малосульфидных рудах Кольского п-ва

тонкодисперсных минералов платиновых металлов и интерметал-

лических соединений золота размером менее 20 мкм, которые

недостаточно полно извлекаются флотацией, обоснована раци-

ональность включения в технологическую схему их переработки

гравитационного обогащения в центробежных концентраторах.

Показано, что комбинированная гравитационно-флотационная

технология обогащения тонкодисперсных малосульфидных руд

при оптимальном размещении гравитационных аппаратов в цикле

измельчения-классификации обеспечивает повышение извлече-

ния суммарного количества платиновых металлов и золота на 

2,5 %, а также снижение более чем на 20 % циркуляционной

нагрузки в наиболее энергоемкой операции измельчения по срав-

нению с флотационной технологией.

Технологические показатели, полученные при обогащении на

опытно-промышленной установке золотосодержащих руд Попут-

нинского мес то рожде ния, представлены в табл. 3.

В процессе испытаний установлено, что тонкодисперсные

руды мес то рожде ния характеризуются высоким извлечением

сульфидов и золота в концентрат по флотационной технологии.

Получен золотосульфидный концентрат, пригодный для

дальнейшей переработки. Извлечение и степень концентрации

золота и сульфидов в концентрат приблизительно одинаковые –

96–97,6 и 7,2–7,3 % соответственно. Поскольку в руде пробы

сульфаты (сульфасоли) практически отсутствуют, можно при-

нять, что Sобщ � Sсул. Потери золота связаны с его ультрамикро-

скопическими включениями в кварце.

Рассчитать ожидаемый экономический эффект от внедрения

результатов исследований по разработке технологий обогащения

малосульфидных благороднометалльных и золотосодержащих

руд, приведенных в статье, в настоящее время не представляется

возможным в связи с отсутствием действующих производств.

Заключение

1. Действующая опытно-промышленная обогатительная уста-

новка Горного института, оснащенная дробильно-измель чи тель-

ным оборудованием, флотационными, гравитационными, магнит-

ными аппаратами, позволяет проводить в непрерывном режиме

испытания разрабатываемых технологий переработки многих

видов минерального сырья, в том числе благороднометалль-

ного, с оптимизацией режимов обогащения в процессе испытаний

и наработкой партий концентратов для дальнейшей переработки.

2. Из малосульфидных платинометалльных тонкодисперс-

ных руд Кольского п-ва разного качества по флотационной тех-

нологии получены сульфидные благороднометалльные кон-

центраты с извлечением суммарного количества благородных

металлов 80,2–88 %, которые успешно прошли металлургиче-

ские испытания.

3. Из руд золоторудного мес то рожде ния Попутнинское полу-

чен золотосульфидный концентрат, пригодный для дальней-

шей переработки. Показано, что руды мес то рожде ния характе-

ризуются высокими технологическими показателями по фло-

тационной технологии обогащения как по качеству концентрата

(32,3 г/т золота), так и по его извлечению (96 %).

Таблица 2. Технологические показатели обогащения малосульфидных руд Мончегорского плутона

Продукты Выход, %

Содержание компонентов
Извлечение, %

г/т %

Pt Pd Au МПГ+Au Ni Cu Pt Pd Au МПГ+Au Ni Cu

Концентрат 2,61 12,88 107,32 5,10 125,3 7,48 11,79 86,15 88,65 75,10 88,00 78,19 89,96

Хвосты 97,39 0,06 0,37 0,04 0,47 0,056 0,035 13,85 11,35 24,90 12,00 21,81 10,04

Исходная руда 100 0,39 3,16 0,16 3,71 0,25 0,34 100 100 100 100 100 100

Таблица 3. Технологические показатели обогащения золотосодержащих руд Попутнинского мес то рожде ния

Продукты Выход, %

Содержание компонентов
Извлечение, %

г/т %

Au Ag Sобщ Feобщ As Au Ag Sобщ Feобщ As

Концентрат золотосульфидный 13,39 32,26 0,94 25,79 24,72 2,34 95,96 61,66 97,55 42,98 94,27

В том числе:

флотационный 13,33 32,40 0,94 25,90 24,80 2,35 95,94 61,63 97,55 42,93 94,25

гравитационный 0,06 1,68 0,10 0,36 7,30 0,11 0,02 0,03 0,01 0,06 0,02

Хвосты отвальные 86,61 0,21 0,09 0,10 5,07 0,02 4,04 38,34 2,45 57,02 5,73

Исходная руда 100 4,50 0,20 3,54 7,70 0,33 100 100 100 100 100
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Abstract

A running pilot concentration plant installed in the Mining Institute of the Kola Science Center, Russian 

Academy of Sciences is fitted with crushing, grinding, flotation, gravity and magnetic equipment, and 

allows continuous testing of technologies and trial batches of concentrates from mineral raw materials 

taken from mineral deposits in the Murmansk Region and from other regions in Russia.

The paper gives the results of pilot tests of the developed technologies for low-sulfide precious-metal 

ore beneficiation from three deposits of the Kola Peninsula, and for auriferous ore from the Eastern 

Siberia deposit. The tests were performed by technical staff team from the Mining Institute and 

Gipronickel Institute.

Flotation of different-quality low-sulfide platinum-metal finely dispersed ores of the Kola Peninsula 

produced sulfide precious metal concentrates with the precious metal recovery of 80.2–82.5% and 

88.0%, respectively, for ores from the Fedorovo–Pana intrusion and Monchegorsk pluton deposits. 

Based on the results of experimental smelts at a metallurgical works of the Kola Pen insula, the authors 

have defined metallurgical processability of the concentrates, with high technical and economic 

indicators.

The pilot tests have produced a gold sulfide concentrate that meets the requirements of further 

processing. The concentrate was produced from gold-bearing ores of the Poputninskoe deposit 

(Krasnoyarsk district) by flotation. The finely dispersed ores of the deposit are characterized by high 

technological indicators both in terms of the quality of the concentrate (32.3 g/t Au) and the recovery 

of gold and sulfides (96–97%).

Keywords: pilot concentration plant, ores from different Russia’s regions, low-sulfide platinum-metal 

ores, auriferous ores, flotation, reagent regime, gravity concentration, concentrate, technological indices.
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Введение

Современное горное производство функционирует в сложных

горно-геологических условиях, в результате чего на переработку 

поступает рудная масса, качество которой не всегда отвечает про-

гнозным данным. Поддерживать в таких условиях высокие тех-

нологические показатели процесса обогащения весьма затрудни-

тельно. Кроме того, подобная ситуация может приводить к росту

негативного воздействия горного производства на окружающую

среду за счет увеличения объемов измельченного материала

в хвостохранилищах, что противоречит основным положениям

стратегии государства в области экологического развития Рос-

сийской Федерации.

Таким образом, в существующих условиях возникает острая

необходимость использования технологий добычи и перера-

ботки минерального сырья, создающих условия для эффек-

тивного и максимально полного извлечения полезных ископа-

емых из недр. При этом такие технологии должны соответство-

вать следующим требованиям: быть высокопроизводительными;
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Сформулированы теоретические положения, обеспечивающие

принятие обоснованного решения по использованию кусковой сепа-

рации процесса предконцентрации в технологической цепи добычи

и переработки полезных ископаемых. На базе результатов исследо-

ваний по использованию процесса кусковой сепарации апатитсодер-

жащих, железных, хромитовых и лопаритовых руд продемонстриро-

вана возможность повышения качества рудопотока, направляемого

на обогатительные фабрики, не менее чем в 1,3 раза за счет выде-

ления не менее 20 % пустых и слабоминерализованных пород при

сохранении высоких показателей извлечения полезных компонентов.

Ключевые слова: предконцентрация, кусковая сепарация,

магнитные методы, гравитационные методы, радиометрические 

методы, модуль крупности, показатель контрастности, показатель

наличия пустых пород.
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